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Felépités:

Felhasznalasi

MOBILUX 2K

KETKOMPONENSU KALAPACSLAKK EZUST

Az "A" komponens akrilat migyantat, UV adszorbenst, adalékokat és olddszereket tartalmaz.

A "B" komponens alifas poliizocianat oldat. A két komponens 6sszekeverés és kikeményités utan
poliuretan bevonatot képez.

Muszerek , miiszerfalak, elektromos és egyéb gépi berendezések, altalaban fémfeliiletek diszit

teriilet: jellegll, kalapacsutés-rajzolatot adé bevonasara hasznaljak kil- és beltéren egyarant. A
kalapacslakk eziist festék a Mobilux alapszinekkel szinezheté.
MUSZAKI MOBILUX 2K KALAPACSLAKK VIZSGALATI
JELLEMZOK »A” KOMPONENS MODSZER

Megjelenés: homogén eziistszirke szini folyadék

Nem ill6 anyag: %; 105 °C, 3 éra; min. 70 MSZ ISO 1515
Kifolyasi id6: s; 20 °C; DIN4; min. 80 DIN 53211

MOBILUX 2K ,,B” KOMPONENS
Megjelenés: szintelen vagy enyhén sargas folyadék
Nem ill6 anyag: %; 105 °C, 3 6ra; min. 40 MSZ ISO 1515
KALAPACSLAKK

Keverési arany: (tmegrész) ,A” :"B” 3:1

Felhasznalhatdsagi id6étartam (20°C): 6ra; min | ,A” + ,B” + higito: 4 MSZ EN ISO 9514
Szaradasi id6: 20 °C-on 60 °C-on 90 °C-on

- fogasbiztos szaraz allapot 16ra 20 perc 10 perc MSZ ISO 3678

- atszaradasi allapot 24 ora 2 ora 30 percto | MSZ ISO 9117

Feliiletelokészités:

Higitas:

Felhordasi
koriulmények:

Felhordasi moédok:

Kiadoéssag:

Tarolasi
garancialis id6:

Tlzveszélyességi
besorolas:

A Mobilux 2K kétkomponens(i kalapacslakk oxidmentesitett, zsirtalanitott fémtiszta
acélfellileteken kézvetlenll is alkalmazhat6. Kiltéri igénybevétel esetén célszerli Mobilux
korroziégatld alapozot hasznalni.

Az "A" és "B" komponens elirt aranyu 6sszemérése és homogénre keverése utan MOBILUX 2K
higitoval, a felhordasi viszkozitasnak megfeleléen.

+15 és +25 °C kozotti hémérséklet, max 65 % relativ paratartalom. (A paratartalom szaritas
kdézben sem lehet magasabb). A festékanyag kikeményedésig vizre, nedvességre érzékeny!

Levegbporlasztasos szoras, airless szoras. A kalapacsiitésszeri rajzolat a higitas mértékével, a
szorasi nyomas és a MOBILUX Kalapacslakk hatasfokozoé adalék mennyiségének valtoztatasaval
szabalyozhaté.

A két komponens ¢sszekeverése utan a kalapacslakk hatasfokozé mennyiségének (0,3-1,0%)
beallitasaval lehet a kivant rajzolatot elérni.

8-10 m2/kg a felhordas madjatél fliggben, egy rétegben.

Az MSZ 13910 szerint eredeti, hibatlan edényzetben tarolva:
»,A” komponens a gyartastol szamitott 12 honap.

,B~ komponens a gyartastol szamitott 6 honap

TfIl.,  TGz-és robbanasveszélyes!

A TERMEKISMERTETONKBEN SZEREPLO ADATOK TAJEKOZTATO JELLEGUEK!

Az adatokat legjobb miiszaki ismereteink alapjan allitottuk 6ssze. Nem térhettlink ki azonban minden — tébbnyire a felhasznalé helyi adottsagaibdl eredd — részletre. Ezért

kérjik, hogy festékeink felhasznalasa elétt kérdéseikkel keressék fel miiszaki vev6szolgalatunkat.
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